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MOSO®°
Bamboo X-treme®

Moso Bamboo X-treme to catkowicie ekologicznai trwa-
ta alternatywa dla coraz mniej dostepnego drewna eg-
zotycznego. Moso charakteryzuje sie niezwyktg trwato-
$ciq, stabilnosciq wymiarowg, twardosciq oraz odpor-
nosciq ogniowa.

Niezwykle szybki wzrost a co za tym idzie nieograniczo-
na dostepnos¢ bambusa sprawia, ze jest on doskonatym
surowcem do przerdéznych zastosowan, nie bez powodu
uwazany jest za materiat "przysztosci”.

Ze wzgledu na wysokg zawartosé cukréw w surowcu,
bambus musi by¢ poddany specjalnej modyfikacji termi-
cznej aby stat sie idealnym materiatem do zastosowan
zewhnetrznych.

Prywatna rezydencja
(100 m?) Buenos Aires, Argentyna
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Jak z bambusa powstaje Bamboo X-treme

Specjalna technologia produkcji

MOSO Bamboo X-treme podjeto szereg testdéw i badan nad surowcem aby uzyskac wyjgtkowy
materiat. Poczatkowo testowane metody ochrony drewna, nadal stosowane przez innych pro-
ducentébw bambusa nie byty zadowalajgce i nie spetniaty wymagan i standardéw firmy MOSO
Bamboo X-treme. Na szczescie po wielu testach i prébach technolodzy MOSO Bamboo X-tre-
me doszli do idealnego rozwigzania, ktére zwiekszyto trwatos¢ i odpornosé bambusa na wa-
runki atmosferyczne. Dzieki specjalnej procedurze zwanej Thermo-Density polegajgcej na
zwiekszeniu gestosci oraz poddaniu drewna specjalnej obrébce termicznej (200°C) uzyskali
produkt o niezwyktej trwatoscii stabilnosci. W 2009 roku przeprowadzono specjalne testy la-
boratoryjne, ktére udowodnity, ze Thermo-Density jest jedyng wtasciwg metodg obrobki bam-
busa do zastosowan zewnetrznych.

Wysoka klasa odpornosci

Naturalny, niepoddany obrébce bambus zaliczany jest to 5 klasy odpornosci na biodegradacje
(klasa 5 = nietrwaty). Dzieki technologii Thermo-Density stabilno$¢ wymiarowa bambusa zos-
tata zwiekszona o 50%, a jego trwatos¢ zaliczona do klasy 1 - czyli najwyzszej z mozliwych (kla-
sa 1= bardzo trwaty, zgodnie z klasyfikacjg EN 350).

MOSO Bamboo X-treme jest takze odporny na grzyby (EN 152 klasa )) oraz posiada 4 klase
uzytecznosci zgodnie z EN 335.

MOSO Bamboo X-treme jest jedynym producentem bambusa, ktéry osiqga tak wysokie wy-
niki.

Neutralnosé produktu pod wzgledem emisji CO,

MOSO Bamboo X-treme zlecit badania do instytutu mieszczgcego sie na uniwersytecie Delft
University of Technology w celu sprawdzenia emisji dwutlenku wegla. W raporcie stwierdzono,
ze MOSO Bamboo X-treme jest neutralny pod wzgledem emisji CO2 przez caty cykl zycia pro-
duktu.

Proces Thermo-Density zwieksza gestos¢ produktu z 650-700kg/m3 do 1150 kg/m3 co zdecy-
dowanie wptywa na jego twardosc i sprawia, ze MOSO Bamboo X-treme jest twardszy od
wszystkich gatunkéw drewna na $wiecie.

Kupujac oryginalny produkt MOSO Bamboo X-treme masz pewnos¢ otrzymania produktu
wysokiej jakosci. Produkty imitujgce MOSO Bamboo X-treme nie charakteryzujg sie ani takg
twardoscig ani trwatoscia jak oryginat.

Kupujac deski tarasowe bambusowe zawsze pytaj o certyfikat oryginalnosci.

oddzielenie poszczegdlnych pasm, modyfikacja termiczna
usuniecie kory i sprasowanie wtékien widkien w temperaturze 200°C

zbiory po 5 latach

uzyskanie
Bamboo X-treme®
- materiatu stabilnego,
twardszego
i mocniejszego
od wszystkich
innych gatunkéw
drewna

tworzenie deski prasowanie widkien w celu uzyskania
i profilowanie materiatu o odpowiednich parametrach
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Bamboo X-treme®
Odkryj korzysci

<

. Jedyne deski tarasowe
bambusowe o 1klasie
trwatosci (EN350).

« O 4 klasie uzytecznosci
(EN335).

« O najwyzszej O klasie
odpornosci na grzyby
(EN152).

* Niezwykle twarde
> 9,5kg/mm2 wg klasy
Brinella (twardsze od
wszystkich gatunkéw
drewna).

Nk

)

PIEKNY NIESKONCZONE NEUTRALNE ODPORNOSC
WYGLAD ZRODLO SUROWCA co, OGNIOWA

« Naturalny wyglad drew-
na egzotycznego.
Mozliwo$¢ wyboru po-
miedzy powierzchnig
gtadka i ryflowana.
Zastosowanie systemu
ukrytego montazu poz-
wala na unikniecie wido-
cznych z géry wkretéw.
Materiat bezseczny.
Mozliwos¢ uzyskania
dwoch odcieni:
czekoladowo-brgzowe-
go uzyskanego podczas
procesu modyfikacji ter-
micznej i utrwalonego
olejem badz srebrzysto-
szarego w przypadku
pozostawienia drewna
do patynowania.

» Bardzo stabilne ze
wzgledu na modyfikacje
termiczng oraz zwie-
kszong gestosc.

» Zdecydowanie bardziej
stabilne od wszystkich
gatunkéw drewna.

« O zmniejszonej tenden-
cji do wypaczania sie.

» Deskiw systemie end-
matching, ktére mozna
nieskonczenie taczy¢ po
dtugosci, nie wymagaja
szczelin dylatacyjnych
pomiedzy deskami
taczonymi po dtugosci.

* 5-6mm dylatacja pomie-
dzy deskami w rzedach
(wymuszona przez zas-
tosowanie klipéw mon-
tazowych).

» Mozliwo$¢ montazu na
legarach z MOSO
Bamboo X-treme badz
na legarach aluminio-
wych.

Ay,
A
"Y'

« Deski wykonane z bam-
busa MOSO, najszybciej
rosnacej rosliny na swie-
cie, o przyros$nie wyno-
szacym do 1 metra /
dziennie.

» Surowiec gotowy do
Sciecia po 5 latach i po-
nownego zasadzenia
(w poréwnaniu do drew-
na egzotycznego, ktére
osigga swoje najlepsze
parametry przy 100 let-
nich drzewach) - nie po-
woduje wylesienia.

« Przystosowane do ukry-
tego systemu montazu.
Obie strony deski uzyt-
kowe (gtadka/ ryflowa-
na).

Deski o statej dtugosci
1850 mm dzieki czemu
tatwe w montazu nawet
dla 1 osoby.
Zastosowanie systemu
end-matching pozwala
na taczenie desek bez
podparcia.

Dzieki systemowi ukry-
tego montazu deski sg
w razie potrzeby tatwe
do wymiany.

-
CO:

neutral

- Badania przeprowadzo-
ne prze Technical Uni-
versity Delft potwierdzi-
ty, ze MOSO Bamboo
X-treme jest neutralny
pod wzgledem emisji
dwutlenku wegla pod-
czas catego cyklu zycia
produktu.

Do produkciji nie sg sto-
sowane zadne $rodki
biobdjcze.

“w P =

TWARDOSC WYSOKA LATWE
| TRWALOSC STABILNOSC W MONTAZU EKONOMICZNE

« tatwe i szybkie w insta-
lacji.

* Niemalze zerowy odpad
materiatu dzieki syste-
mowi end-matching.

« tatwe w transporcie
i przechowywaniu dzieki
dtugosci nie przekracza-
jacej 2 metréow.

« Odpornos¢ ogniowa

w klasie B-s1, dO zgod-
nie z EN13501-1 bez za-
stosowania dodatko-
wych srodkdéw impre-
gnacji przeciwogniowej,
dzieki czemu MOSO
Bamboo X-treme moze
by¢ z powodzeniem
stosowany w przestrze-
ni publicznej bez doda-
tkowej, kosztownej im-
pregnacji przeciwo-
gniowej.

Klasa A rozprzestrze-
niania sie ptomieni
zgodnie z ASTM E84.
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MOSO® Bamboo X-treme® Deski tarasowe

Deski tarasowe MOSO Bamboo X-treme sg wykonane ze sprasowanych ze sobg paskéw

bambusa poddanych specjalnej obrébce termicznej w temperaturze 200°C zwanej Thermo-
Density, dzieki czemu osiggajg najwyzszg klase klase twardosci i trwatosci ze wszystkich ma-
teriatéw drzewnych. Wyposazone sg w system end-matching od czota deski, ktéry pozwala
na nieskonczone tgczenie desek po dtugosci. System end-matching moze by¢ stosowany je-

dynie przy bardzo stabilnych materiatach.

Decydujgc sie na deski MOSO mozesz wybiera¢ pomiedzy dwoma rodzajami powierzchni —
gtadka i ryflowana. Jak kazde drewno egzotyczne MOSO Bam-boo X-treme pozostawione
bez malowania pod wptywem warunkédw atmosferycznych z czasem spatynuje na szaro, pro-
ces ten nie wptynie na trwatosc i stabilnos¢ materiatu.

DESKA
DWUSTRONNA

Informacje techniczne:

. Gestos¢ +/- 1150 kg/m”.

- Stabilno$¢ wymiarowa: dtugos¢ +0,1%, szerokos$¢ +0,9%
(24 godziny w wodzie o temperaturze 20°C).

- Odpornoséé na wgniecenia - twardo$¢ Brinella 9,5kg/mm?
(EN1534).

+ Reakcja na ogien: klasa B-s1, dO (EN 13501-1).

- Wskaznik rozprzestrzeniania sie ptomieni: klasa A (ASTM E84).

- Antyposélizgowos$¢ USRV 55 (suchy), USRV 29 (mokry) (CEN/ TS
15676) R 10 (CEN / TS 16165 zatacznik B - DIN 51130) (suchy).

- Emisja termiczna: 0,81 (ASTM C1371) .

- Wspobitczynnik odbicia $wiatta stonecznego (SR): 32 (ASTM
C1549).

« Wspdtczynnik odbicia $wiatta stonecznego (SRI): niski 27, Sredni
30, wysoki 33 (ASTM E1980).

WYSOKA /

GESTOSC

ITWARDOSE >
L/D

i

« Modut sprezystosci: 13565 N/ mm2 (wartos¢ srednia - EN 408).
« Wytrzymatos$¢ na obcigzenia: 54,4 N/ mm2 (warto$¢ charaktery-

styczna - EN 408).

« Trwatos¢ biologiczna: klasa 1 (EN 350).

+ Odpornos$¢ na grzyby: klasa O (EN 152).

- Klasa uzytkowa: klasa 4 (EN 335).

- Neutralny pod wzgledem emisji CO2: raport LCA TU Delft (ISO

14040/44).

- Deklaracja srodowiskowa produktu - EPD (EN 15804).
« FSC®: Produkty z certyfikatem FSC® dostepne na zyczenie.
- LEEDBD + C-v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2v2009: MR 6, MR 7

(FSC®), [EQ 4.3,IEQ 4.4.

+ BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC°®), MAT 5 (HD).
+ Gwarancja: 25 lat.

‘ : E@
The mark of

FSC responsible forestry

www.fsc.org FSC® C002063




» www.moso.eu/x-treme

MOSO°® Bamboo X-treme® Wyniki testow

Doskonate wtasciwosci MOSO Bamboo X-treme zostaty wnikliwie przetestowane przez ho-
norowane instytuty badawcze. Ponizej przestawiamy podsumowanie najwazniejszych testéw.
Petne dokumenty udostepniamy na zgdanie.

Jedynie MOSO zapewnia otrzymanie oryginalnego i trwatego produktu tarasowego.

Inne produkty, ktére kopiujg oryginalny produkt MOSO nie o0siggajg takich parametrow w za-
kresie trwatosci, odpornosci, stabilnosci. Stosujac produkty podobne lecz nie oryginalne po-
nosisz spore ryzyko, dlatego zawsze pytaj o certyfikat oryginalnosci MOSO Bamboo X-treme.

S =48R Durability of MOSO Bamboo X-treme, Heat Treated Strand Woven Bamboo: trwatosc
H R =r resistance against soft-rotting micro fungi according to CEN/TS 15083-2 ENV 807
CEN/TS 15083-2 (ENV 807)/
EN 350
Report code:  17.0083-C Date: 29 March 2017 Page: 8/14
According to EN 350, the durability class is determined based on the x-value. To calculate the xvalue, klasa 1
the median mass loss or the test species is compared to the median mass loss of the Beech or Pine
references. Hardwoods are compared to Beech, Softwoods are compared to Pine. As Bamboo is
neither softwood nor hardwood a comparison is made with both reference wood species Pine
sapwood and Beech.
Based on the mass loss found and the comparison to Beech and Pine, the tested MOSO Bamboo X-
treme, Heat Treated Strand Woven Bamboo, can be classified in durability class 1 when using the
method described in EN 350.
MOSO Bamboo X-treme, Heat Treated Strand Woven Bamboo, performs comparable to Azobé and
Merbau. Little variance is found between the different boards.
trwatos¢
CEN/TS 15083-1 (EN113)/
EN 350
= 4B Durability of het treated strand woven bamboo: resistance against
SH R ==VF  degradation by Basidiomycetes according to EN 350 and CEN/TS 15083-1
Report code:  17.0083-B Date: 29 March 2017 Page: 8/14
klasa 1
According to EN 350, the durability class is calculated based on the mass loss obtained with the
fungus resulting in the highest median mass loss. For all fungi the mass loss is less than 5%. This
implies that, when using the EN 350 to determine the durability, MOSO Bamboo X-treme, Heat
Treated Strand Woven Bamboo can be classified in durability class 1.
ﬁj. Resistance of Heat Treated Strand Woven Bamboo agai ining fungi odpornosc
H—E' gainst blue staining fungi na grzyby
SHR Report code: 8.061-E 8 September, 2008 Fage: 10/10 EN 152
4 Conclusion klasa O

Cn behalf of Moso International BY an EN 152 blue stain test was performed cn Heat Trealed Strand
Weven bamboo., UV- weathering was used as preconditioning of part of the samples. The combination
of UV light and water spray resulted in strong discoloration of the surfaces of both the bamboo
samples and the Pine sapwood reference samples.

Meither on the weatherad nor on the original Bamboo samples discoloration of the blua stain fungi or
the hyphae of the blue stain fungi could be observed. As a result it can be concluded that the
susceplibility of this Heat Treated Strand Woven Bamboo towards blue stain is very low.
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Twardszy i trwalszy od wszystkich innych gatunkéw drewna

klasa trwatosci
Klasa 1

twardos¢ wg. Brinella
9.5 kg/mm’

(EN 350 (CEN/TS 15083-2 / CEN/TS 15083-1) (EN1534)
5 4 3 2 1 0 2 4 6 8
Ipé Ipé
Merbau
Bangkirai
Beech
Oak Oak
Strand Woven Bamboo Iroko
Scots Pine Walnut
Birch
range of durability .
results Pine
Classification Durability Class trwatosé
U cl 1 2 3 2 5 EN 350 (CEN/TS 15083-2
se Class . . . . .
very durable moderately slightly not durable / CEN/TS 15083-1)
durable durable durable
1 interior o o o o klasa 1
2 moist interior o o) (o) (0) .
3 exterior, . . o o klasa uzytecznosci
above ground (©) (0)-(x) (©)-(x) EN 350-1
4 ground contact /
© " ' ' Klasa 4
5 salt water (x) (x) X X
[¢] Natural durability sufficient.
(0) Natural durability normally sufficient, but for certain end uses treatment may be advisable.
(0)—(x) Natural durability may be sufficient, but depending on end use, preservative treatment may be necessary.
(x) Preservative treatment is normally advisable.
X Preservative treatment necessary.
* Natural durability of Bamboo X-treme® not tested in salt water.

fire resistance

e R RIS
e s e . EN13501-1
e ey

[ -
RS R T N R TS R R P T
" -
Bagction i firs classsficaton: B - sl |

Classification ASTM E84

Classification

Flame Spread Index Smoke Developed Index

B 26-75 0-450
[ 76 - 200 0-450
Carbon Footprint (CO  2eq) per kg final product Eco-costs (€) per kg final product
PRODUCTION  END OF LIFE CO2 CO2 CO2 PRODUCTION  END OF LIFE ECO-COSTS ECO-COSTS
CO2footprint  CO2credit Storage Total Neutral Eco-costs Eco-costs CO2 storage Total
CO2equ/kg CO2equ/kg CO2equ/kg CO2equ/kg Y/N Euro/kg Euro/kg Euro/kg Euro/kg
1.193 -0.704 -0.607 -0.118 Yes 0.356 -0.132 -0.082 0.142

-
CO:

neutral

Delft
University of
Technology

5
TUDelft

The life cycle and the carbon footprint of MOSO products are evaluated according to ISO 14040/44.
For more information: www.moso.eu/Ica
The full report is available on request.

Confidential - This information is the property of MOSO International BV, Zwaag, the Netherlands.
Any use or reproduction without permission will be prosecuted.

Author:
Dr. Vogtlander J.G. (2014). Life Cycle 1t and Carbon Sequ ation - Update 2014 - Bamboo products of Moso
International. Associate professor - Design for Sustainability - Delft University of Technology.

klasa Bfl-s1

elewacje, ogrodzenia, kantowki

klasa B-s1-dO

reakcja na ogien
(FSI25/SDI45)

ASTM E84
klasa A

WUI zgodne z

CAN/ULC-S102
emisja
dwutlenku wegla
1ISO 14040/44

CO, neutralny
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Informcje dla uzytkownika
Bamboo X-treme®

Proces patynowania MOSO Bamboo X-treme:

1|

nowe, po 3 miesigcach po 18 miesiacach
zaraz po potozeniu poddania warunkom poddania warunkom
atmosferycznym atmosferycznym

Wyglad i kolor

MOSO Bamboo X-treme jest produktem naturalnym, ktory
moze wystepowac w réznych odcieniach. Kolor drewna
bedzie z czasem zmieniat. Deski w momencie zakupu maja
kolor czekoladowo-brazowy, ktéry jest dodatkowo utrwa-
lony przez fabrycznie olejowanie.

Z biegiem czasu deski beda zmieniaty kolor przez jasniej-
szy karmelowy az do szarego.

Jesli pierwotny kolor drewna ma zostac utrzymany nalezy
wykonywac cykliczng renowacje tarasu co najmniej raz do
roku. Do tego celu zalecamy stosowanie oleju wodnego

z pigmentem. Pierwsze olejowanie najlepiej przeprowadzi¢
po 3 miesigcach uzytkowania.

Baseny

Montujac deski tarasowe MOSO Bamboo X-treme przy ba-
senie nalezy wzig¢ pod uwage, ze tak jak w przypadku
stosowania kazdego innego drewna egzotycznego na
deskach moga wstawacé witdkna (mniejsze niz przy drew-
nie egzotycznym), aby ograniczy¢ ten proces zaleca sie
regularne nanoszenie oleju. Sukcesywne czyszczenie

i okazjonalne szlifowanie powierzchni minimalizuje powsta-
wanie wtdkien na tarasie.

Tak jak i zinnych gatunkdéw drewna egzotycznego z desek
MOSO moze wydostawac sie garbnik, ktéry moze pobru-
dzi¢ wode w basenie. Proces ten jest catkowicie naturalny,
z biegiem czasu ulega zmniejszeniu.

Naturalne zmiany w drewnie

Pekniecia powierzchni oraz pekniecia od czota sg naturalng
cecha drewna, nie majg wptywu na trwatos¢ i stabilno$¢ ma-
teriatu. Powierzchnia desek z czasem moze stac sie szorst-
ka, moga rowniez powstawac witdkna na deskach, aby mini-
malizowac tego typu zmiany nalezy przeprowadzad regular-
ng pielegnacje i konserwacje powierzchni.

Pomimo duzej stabilnosci MOSO Bamboo X-treme nawet tu
moga pojawic sie niewielkie zmiany w rozmiarze, lekkie wy-
paczenia czy odksztatcenia.

Taras mokry
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Zobacz tatwos¢ instalacji,
pielegnacji i konserwacji
MOSO Bamboo X-treme
na:
www.moso.eu/x-treme

MOSO° Bamboo X-treme®:
produkt certyfikowany i sprawdzony!

trwaty e

CEN/TS 15083-2
EN350

nierozprzestrzeniajacy ' r‘

ekologiczny .
NEUTRAL

EN335

o bamboo
products
WWW.moso.eu
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